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Die Firma Erich UTSCH AG, Marienhütte 49 in 57080 Siegen, stellt unter anderem mit Lack-
typ M 136 beschichtete

her.

Diese wurden unter der Antrags-Nr. 10-9-03 hinsichtlich Witterungs-fAlterungsbeständigkeit
geprüft. Grundlagen hierfür bildeten folgende Normen:

Bestimmung der Beständigkeit gegen feuchte, Schwefeldioxid enthaltende Atmosphäre
gemäß DIN EN ISO 3231
Salzsprühnebelprüfung mit verschiedenen Natriumchlorid-Lösungen gemäß DIN 50 021
Künstliches Bewittern und künstliches Bestrahlen; Beanspruchung durch gefilterte Xe-
nonbogenstrahlung in Anlehnung an DIN EN ISO 11 341

Nach Ablauf der jeweiligen Prüfdauer waren an dem geprüften Kennzeichensystem ERU-
CA RAT, Lacktyp M 136, keine signifikanten Veränderungen, bezogen auf unbelastete Refe-
renzmuster festzustellen.
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Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vom Antragstelier eingereichten und untersuchten Proben.
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